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Natu rstein-Plattenbeldge

WISSEN

Plattenbeldge aus Naturstein im AuRenbereich sind zeitlos und akzentuieren sowohl 6ffentliche Bereiche
als auch private Garten und Héfe. Durch ihre hohe gestalterische Kraftkénnen sie mit der Steinsorte,
demVerlegemuster und der Formatierung ganz unterschiedliche Wirkungen hervorrufen, wiez.B. Eleganz,
Wirme, Schlichtheit, Luxus, Asthetik, GroRziigigkeit oder Bodenstandigkeit.Viele Regionen wurden frither
stark durch ihre jeweils lokal abgebauten Natursteine gepragt, aus denen aufgrund begrenzter
Transportmoglichkeiten oftmals FuBbdden, Mauern, Dacher und Skulpturen hergestelltwurden.

Material des
Plattenbelags

Granit [1]

Quarzit [2]

Basalt [3]

Sandstein [4]

Travertin[5]

Foto

(Bildnachweis)

Farbe

Optik

Typische
Eigenschaften

Typische
Anwendungen

Hersteller und
Produktbeispiele

Grau-, Blau- oder
Grintone, auch Rot-
und Gelbténe

GleichmaRig, meist
richtungslos, mittel-
bis grobkornig

Frostsicher,
abriebfest, robust,
tausalz- und
saurebestandig,
polierbar

alle
AuBenanwendungen

» Wieland
Naturstein Bianco
Sardo

» Agglo +
Naturstein Naumann
Granit

» Gandl Natursteine
Granit

WeiR-, Grau-, Rosa-
bis Brauntdne, auch
grunliche und
blduliche Farbung

Feinkornig, massig,
porenarm,
oft naturgespaltene
Oberflache

Frostsicher,
witterungsresistent,
tausalzbestandig,
polierbar

alle
AuBenanwendungen

» Kerana Quarzit

» Gandl Natursteine
Quarzit

P Seib Naturstein
Quarzit

Dunkelgrau bis
schwarz, auch blau
und graublau

Feinkorniges bis
dichtes Geflge, oft
mit erkennbarer
FlieRrichtung

Frostsicher, duRerst
witterungsresistent,
tausalzbestandig,
polierbar, wird bei
Abrieb glatt, bei
Nésse rutschig

Terrassen, Balkone,
Gartenwege

» Kerana, Basaltlava
» Seib Natursteine
Basalt

» Hansesstone
Basalt Platten

Hellgrau bis Weil,
warme Gelb-, Rot-
und Braunténe,
selten auch Blau-
Schwarztone

Mediterrane
Ausstrahlung,
Texturen mit
Schlieren und
gebleichten Zonen,
oft naturgespaltene
Oberflache

Frostsicher, fehlende
Tausalzbestandigkeit,
rutschhemmende
Oberflache

Terrassen, Balkone,
Flachen ohne
Tausalzbelastung

» Scheuermann
Natursteinwerk
Sandstein

P Jonastone
Sandstein

» Hanbuch
Natursteinwerk
Haardter Sandstein

&nu’" =, &

Helle Gelb-, Braun-,
und Beigetone bis hin
zu Grau und Weil3

poriges Geflige mit
Hohlrdumen

Frostsicher, nicht
witterungsresistent,
empfindlich
gegentiber Saure und
Tausalz, polierbar

Terrassen, Balkone,
Flachen ohne
Tausalzbelastung

» JonastoneTravertin
platten

» KeranaTravertin

P Seib Natursteine
Travertin

[1] Granit ist ein Tiefengestein (Plutonit), das im Wesentlichen aus Feldspat, Quarz und Glimmer besteht. Es ist durch die Erstarrung von Magma in
einer Tiefe von mehr als 2000 m unter der Erdoberflache entstanden.Granit ist ein weltweit haufig vorkommendes Gestein, das in Blocken abgebaut
wird und keine Schichtung aufweist.
Optik: In der Regel mittel- bis grobkdrnig mit homogener Struktur, wobei es Granite gibt, deren Kristalle in etwa von gleicher GréRe sind, wahrend
die Kristalle anderer Sorten ungleichkérnig sind. Sein Farbspektrum reicht sowohl von hellgrau bis blaulich und griinlich, als auch in Abhéngigkeit

von der Zusammensetzung von rétlich bis gelblich.

Eigenschaften: Granit gilt als Hartgestein und eignet sich aufgrund seiner Harte und Wetterbestandigkeit hervorragend fiir den AuRenbereich.
Granit gilt als bestandig gegenuiber Tausalz, Frost und Saure. Er ist unempfindlich gegentiber Farbabrieb, ist schleif- und polierbar.

Es gelten unsere Allgemeinen Geschéftshbedingungen (AGB), zugdnglich unter www.bauwion.de/agh.

www.bauwion.de
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Verwendung im Bauwesen:Gehweg-/Gartenplatten, Pflaster- und Bordsteine, Fassadenbekleidungen, Dachschindeln, Wand- und Bodenbeldge im
Innenbereich, Kiichenarbeitsplatten, Schottermaterial, Denkmaler und Brunnen.

Beispiele fiir bekannte Granitsorten: Flossenbirger Granit, Tittlinger Granit, Kdsseine-Granit.

[2] Quarzit ist ein metamorphes Gestein (Umwandlungsgestein), das aus Sandstein, Hornstein oder Kieselschiefer entstanden ist und im
Wesentlichen aus Quarz (> 80 %)besteht. Durch hohen Druck und hohe Temperaturen wurde eine Aufschmelzung des Ursprungsgesteins bewirkt
und durch erneute Kristallisation Quarzit gebildet.

Optik: Weil} bis Grau, Rosa, rétlich bis braunlich, aber auch griinliche und blduliche Tonungen. Das Gestein erscheint feinkdrnig, massig und ist
annahernd porenfrei. oft naturgespaltene Oberflache

Eigenschaften: Porenarm und fest, frostfest und tausalzbestandig. Die Eigenschaften variieren je nach Metamorphosegrad, weshalb eine Beratung
durch den Hersteller wichtig ist.

Verwendung im Bauwesen: Bodenbeldge und Wandbekleidungen im Innen- und AuRenbereich, Schottermaterial, Rohstoff fur die Glasherstellung.
Beispiele fiir Quarzit-Sorten: Alta Quarzit (Norwegen), Azul Imperial (Brasilien).

[3]Basalt ist ein basisches, magmatisches Gestein mit vulkanischerHerkunft. Es setzt sich aus einer Mischung von Eisen- und Magnesium-Silikaten
mit Pyroxen und Feldspat zusammen, meist auch mit Olivin.Basalt entsteht durch die Erkaltung von flieBendem Magma an der Erdoberflache oder
im Meer und gilt als das Gestein mit der weltweit groten Verbreitung.

Optik: Typisch dunkler Farbton, dunkelgrau bis schwarz, auch blau und graublau. Das Geflige von Basalt ist stets sehr feinkornig und dicht. Die
FlieBrichtung der Lavamasse ist im Gestein oft erkennbar.

Eigenschaften:Basalt verwittert dulerst langsam, ist frostfest und bestandig gegeniliber Tausalz. Aufgrund seiner Neigung bei Abrieb glatt zu
werden und bei Nasse rutschig, wird er heute fir 6ffentliche Straenbeldge kaum mehr verwendet.

Verwendung im Bauwesen: Terrassen-/Gartenplatten, Schotter und Splitt, Bestandteil von Mineralwolle.

Beispiele fiir Basalt-Sorten: Londoner Basaltlava, Mayener Basaltlava.

[4]Sandstein ist ein Sedimentgestein vorwiegend mariner Herkunft, welches durch Verfestigung von Ablagerungen, im WesentlichenSand,
entstanden ist.Es definiert sich nicht nach der Art der Mineralzusammensetzung, sondern nach der GroRe der enthaltenen Sandkdrner, die im
Bereich von 0,063 und 2 mm liegen muss. Das Hauptmineral im Sandstein ist im Allgemeinen Quarzit. Je hoher dessenAnteil ist, desto fester und
widerstandsfahiger ist der Stein. Sandstein ist ein geschichtetes Gestein, das weltweit in verschiedenen Qualitdten abgebaut wird.
Optik:Sandstein besitzt aufgrund seines Farbspektrums mit warmen Gelb-, Rot- und Brauntdnen eine mediterrane Ausstrahlung, kann aber auch
hellgrau bis wei erscheinen. Selten trifft man auch auf blau-schwarze Farbung. Typisch sind Texturen mit Schlieren und gebleichten Zonen. Platten
besitzen oft naturgespaltene Oberflachen.

Eigenschaften: Sandstein gilt als relativ weiches Gestein, wodurch es leicht zu verarbeiten ist. Aufgrund der geringen Kornbindung ist er im
Allgemeinen nicht polierfahig. Sandstein ist nicht tausalzbestandig und sollte bei Verwendung im AuBenbereich impragniert werden.

Verwendung im Bauwesen: Bodenplatten im Innenbereich, Garten-/Terrassenplatten, Pflastersteine, Fassaden- und Sockelverkleidungen,
Blockstufen, Randsteine, Palisaden, Schotter und Split, Denkmaler und Skulpturen.

Beispiele fiir Sandsteinsorten: Roter Mainsandstein, Jonsdorfer Sandstein, Wehlener Sandstein.

[S]Travertin zahlt zur Familie der Kalksteine. Er ist ein Sedimentgestein kontinentaler Herkunft (StiBwasserkalk) und besteht hauptsachlich aus
Calcit, weshalb erzu den monomineralischen Gesteinenzahlt.

Optik: Helle Gelb-, Braun- und Beigetone bis hin zu Grau und WeilR.Travertin ist ein festes, geschichtetes Gestein.Typisch sind die Banderungen bei
Sagung gegen das Lager. Sein Geflige ist porenreich, fein- bis grobkornig.

Eigenschaften: Travertin ist ein leicht zu bearbeitender Kalkstein, der durch Porositat und Hohlrdume gekennzeichnet ist. Soweit er nicht
gespachtelt wird, gilt er als frostfester Naturwerkstein, der allerdings wenig verwitterungs- und saureresistent ist. Er ist grundsatzlich polierfahig. In
AuBenrdaumen bildet sich innerhalb kurzer Zeit eine matte Patina auf seiner Oberflache.

Verwendung im Bauwesen: Naturwerksteine fir Béden, Wandbeldge und Treppen hauptsachlich im Innen-, aber auch im AuBenbereich
(insbesondere als Terrassenbelag), Skulpturen und dekorative Anwendungen.

Beispiele fiir Travertinsorten: Cannstatter Travertin, Romischer Travertin, Langensalzaer Travertin.

Planung

Allgemein: Diese bauwion-Wissensseite behandelt besonders gangige Natursteine fiir den AuBenbereich.
Grundsatzlich gibt esnoch weitaus mehr Natursteine,die aufgrund ihrer Entstehung und Zusammensetzung
fir den AuBenbereich geeignet sind, d.h. frostbestdndig und ausreichend wetterfestsind.

Material: Uber die gestalterischen Eigenschaften(Farbe, Format und Verlegemuster) hinausmuss auch die
Qualitat des gewahlten Natursteins und die Verlege-Bauweise fiir die individuelle Situation geeignet sein.
Eine Frostbestdndigkeit ist fiir die Verwendung eines Natursteines im AuBenbereich in unseren Breiten
grundsatzlich erforderlich.Wetterfestigkeit und Tausalzbesténdigkeitsind je nach Beanspruchung und Lage
mit zu bericksichtigen. Ebenso muss die Biegefestigkeit bzw. Bruchfestigkeit des Materials in Abhangigkeit
von der FormatgroReund der Plattendicke fiir diezu erwartende Belastung geeignet sein.

Hinzu kommen Abriebbestandigkeit, Gleit- und Rutschwiderstand durch die Oberflaichengestaltung,
Wasseraufnahme und Porositat.
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Die Moglichkeiten einer Oberflachenbehandlung und der Reinigungs- und Pflegeaufwanddes jeweiligen
Natursteinmaterials solltenvor der endglltigen Entscheidung mit dem Auftraggeber besprochen werden.
Der jeweilige Hersteller sollte in die Beratung mit einbezogen werden, da die Gesteinseigenschaften auch
innerhalb einer Natursteinfamilie stark variierenkdnnen.

Handelsbezeichnungen: Handelsbezeichnungen von Natursteinen kénnenirrefiihrendsein. So sind
z.B.,,Jura-Marmor“und ,,Belgisch-Granit” jeweils Kalkstein-Sorten und ,,Caribbean Blue” wird in
Skandinavien abgebaut.Die europdischen Normen DIN EN 12440 und DIN EN 12670 bilden die Grundlage
flr eine einheitliche Terminologie und fiir verlassliche Informationen bei der Natursteinwahl.Neben den
Handelsnamen sinddaher in Ausschreibungen stets weitere Definitionen mit anzugeben:

e Wissenschaftliche Gesteinsbezeichnung (petrographische Familie),

e petrographischer Name,

e geologisches Zeitalter,

e geographisches Abbaugebiet,

e Gesteinsfarbe,

e Eigenschaften und Bearbeitung des Gesteins.

GroBen und Formate: Hersteller von Natursteinplatten geben ihre Produkte grundsatzlich in NennmaRen
an. Das tatsachliche Ist-Mal} einer Platten darf in festgelegten Toleranzen von diesen MaRen abweichen.
Platten mit gesdgten Kanten miissen dabei grundsatzlich mallhaltiger sein, als Platten mit gespaltenen und
gespitzten Kanten. Die jeweiligen Grenzabmale sind in DIN EN 1341 festgelegt.Im Handel werden folgende
Plattentypen unterschieden:

o Formatplatten nennt man quadratische oder rechteckige Plattenformate mit definierten MaRen.

Sie werden aus Blocken geschnitten und sind deshalb sehr maRhaltig. Die meisten handelsiiblichen
Bodenfliesen haben Formate, denen das 10cm—Raster zugrunde liegt.Haufige Plattenformate sind
60 x 40 cm oder 40 x 40 cm bei einer Plattenstarke von 3 cm.

e Bahnenplatten sind rechteckige Plattenformate, die bei gleichen Breiten und Plattendicken
unterschiedliche Langen aufweisen. Sie werden insbesondere fiir groRere Flachen verwendet.
Durch die Verlegung in Bahnen wird eine interessante Optik erzeugt. Unterschiedliche Farben
koénnen die Flache zudem lebhafter gestalten.

e Polygonalplatten nennt man vieleckige Bruch- und Verschnittplatten, die bei der Produktion von
Formatplatten anfallen. Meist werden sie im AuBenbereichverwendet, beispielsweise als
Terrassenbelag oder zur Gestaltung eines Gartenweges. Bei der Verlegung miissen diese Platten
vor Ort verarbeitet werden, um ein ansprechendes aber unregelmaRiges Fugenbild zu gestalten.
Die Platten kénnen sowohl in gebundener als auch in ungebundener Bauweise verlegt werden. Sie
werden in verschiedenen GréRen angeboten.

e Trittsteine/-platten sind einzeln erhiltliche unregelmaRig runde Bodenplatten fir Garten.Sie
werden einzeln oder in Abfolgen als Alternative zu einer Wegbefestigung verlegt oderfir
gestalterische Akzente eingesetzt.

Oberflachen: Boden im AulRenbereich benétigen eine gewisse Rauigkeit, um eine Trittsicherheit und
Rutschfestigkeit zu fordern. Aus diesem Grund verzichtet man im Allgemeinen auf polierte und geschliffene
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Oberflachen. Im handwerklichen Sinne kommen verschiedene mit Werkzeugen hergestellte Oberflachen
infrage, aber auch andere Verfahren wie Flammen, Lasern, chemische Behandlungen etc.

Gut spaltbare Natursteine werden mit spaltrauen Oberflachen angeboten. Siehe hierzu auch Lexikon-
Beitrag P Naturstein-Oberflachen.

Bauweisen: Die konkrete Einbausituation ist bei der Entscheidung fiir ein Verlegesystem immer mit zu
bericksichtigen. Dazu zdhlen die Art und Weise der Beanspruchung, die Nutzung, aber auch die Lage der
Bodenfldache. Der Bauherr sollte hinsichtlich der Moglichkeiten mit den jeweiligen Vor- und Nachteilen
durch den Planer bzw. den Ausfiihrenden aufgeklart werden.

Grundsatzlich ist darauf zu achten, dass in der jeweiligen Bauweise ein Stauen von Ndsse ober- und
unterhalb des Natursteinbelages vermieden wird. Bei Dachterrassen ist zudem die Flachdachrichtlinie in die
Planung mit einzubeziehen.

Es wird unterschieden in eine lose Verlegeweise mit offenen Fugen (ungebundene Bauweise) und in eine
feste Verlegeweise mit geschlossenen oder offenen Fugen (gebundene Bauweise).Zuséatzlich besteht die
Moglichkeit, Terrassenplatten auf sogenannten Stelzlagern zu verlegen,besonders bei hohen Aufbauhdhen
oder unebenen Untergriinden:

ungebundene Bauweise gebundene Bauweise Verlegung auf Stelzlagern

Vorteile einfache Bauart, bei geschlossenen Fugen schnelle Wasserabfiihrung,
wartungsfreundlich, reinigungsfreundlich, einfache Bauart,
spannungsfrei, keine hohe Tragfahigkeit wartungsfreundlich, keine
Bewegungsfugen moglich,lagestabil Kalkausbliihungen, auch
notwendig bei Stauwasser auf der

Abdichtung

Nachteile Reinigung schwierig kostenintensive, nur flr Flachen geringer
(Fugenauswaschungen und | aufwendige Bauart, Belastung, da Plattenlage
Fugenbewuchs), Reparaturen aufwendig instabil, Eignung der
Lagestabilitat bei hoher und schwierig Platten fiir punktuelle
Belastung kritisch Lagerung bzw. Eignung des

Untergrunds fiir punktuelle
Belastungnotig,
Beschadigungsrisiko der
Abdichtungsebene

Ungebundene Bauweise: Die ungebundene Bauweise ist die haufigste Verlegeform von Platten und
Pflasterungen im AuRenbereich.Die Platten werden auf eine etwa 3 bis 5 cm dicke
Bettungsschicht(Brechsand-Splitt-Gemisch) gesetzt, darunter befindet sich eine grobkérnigere Tragschicht
(Frostschutzschicht) aus einem Brechsand-Schotter-Gemisch. Die Starke der Tragschicht variiert je nach
Belastung und Frostrisiko zwischen etwa 15 und 40 cm. Das darunter liegende Planum, der Untergrund
bzw. Unterbau, muss mit einem Gefalle von mind. 2,5 % versehen sein, um Wasser sicher ableiten bzw.
einer Drainage zuleiten zu kdnnen. Wichtig hierbei ist ein filterstabiler Aufbau nach unten.

Bei Plattenbeldgen wird gem. DIN 18318 ein Mindestgefdlle von 2,5 % verlangt, bei spaltrauen oder
unbearbeiteten Oberflachen mind. 3 %, bei Fahrbahnen mind. 3,5 %.

Es gelten unsere Allgemeinen Geschéftshbedingungen (AGB), zugdnglich unter www.bauwion.de/agh. www.bauwion.de
Seite 4 von 4
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1 Natursteinplatten

2Bettung

3Tragschicht (Frostschutzschicht)

4 Planum (Untergrund bzw. Unterbau)

Bei ungebundener Bauweise ist immer eine stabile Randeinfassung erforderlich, um ein Abrutschen der
Platten zu vermeiden. Dies kann mithilfe von speziellen Einfassungssteinen, Bordsteinen oder
Pflastersteinen geschehen, die aus dem gleichen Gestein wie die Natursteinplatten erhéltlich sind und vor
der Plattenverlegung in einem Betonfundamentmit Rickenstitze gesetzt werden.

Gebundene Bauweisen: Bei gebundenen Bauweisen sind die Natursteinplatten fest mit der Unterlage
verhaftet. Fugen kénnen, missen aber nicht unbedingt geschlossen sein, eine gebundene Bauweise muss
daher nicht immer wasserdicht sein. Gebundene Bauweisen werden in erster Linie auf druckfesten
Untergriinden aus Estrich oder Beton auf Balkonen, Terrassen oder Dachterrassen eingesetzt.Eine
Verlegung im klassischen Mortelbett ist im AulRenbereich nicht zu empfehlen, da das Frostschadensrisiko zu
hoch ist.

o Verlegung auf Einkornmértel mit Kontaktklebeschicht an der Plattenunterseite: Einkornmértel
(auch Drainagemortel genannt) beférdert (Niederschlags-)Wasser zligig von oben nach unten und
verhindert gleichzeitig durch die fehlende Feinkdrnung kapillares Aufsteigen von Feuchtigkeit aus
dem Unterbau der Natursteinflache. Einkornmortel enthélt neben Bindemittel auf Trassbasis in
erster Linie Splitt (Kérnung etwa 5/8 mm) und wird meist bauseits mit Wasser angeruhrt. Durch die
grobe Kornung des Drainagemortels ist die Kontaktfahigkeit mit der Natursteinplatte
eingeschrankt, was eine Kontaktklebeschicht an der Plattenunterseite notwendig macht. Fugen
kénnen wahlweise offen bleiben.

Bei Flachen mit langeren Entwasserungsstrecken sollte zusatzlich eine Horizontaldrainage in Form
einer unter der Einkornmortelschicht liegenden Drainagematte eingebaut werden. Sie verbessert
die horizontale Wasserableitung, verhindert Pflitzenbildung und damit auch das Risiko von
Frostschaden in der Mortelschicht.Durch eine Drainagematte kdnnen Einschrankungen in der
Belastbarkeit der Flacheentstehen,vor allem bei hohen punktuellen Belastungen.

Wichtig ist in jedem Fall ein Gefalle des Unterbaus von mindestens 2 %. Neben festen Unterbauten
sind auch hoch verdichtete planierte Untergriinde moglich. Auch im Plattenbelag sollte ein
entsprechendes Gefalle vorhanden sein, um in die Konstruktion eindringendes
Niederschlagswasser zu reduzieren.

Es gelten unsere Allgemeinen Geschéftshbedingungen (AGB), zugdnglich unter www.bauwion.de/agh. www.bauwion.de
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Durch Auswaschungen aus dem Fugenmaterial oder der Mortelschicht kann es zu Ausblihungen
auf den Natursteinplatten kommen.

Gefélle

@ bW =

1 Natursteinplatten
2 Kontaktklebeschicht
3 Einkornmortelschicht
4 Drainagematte
5 Abdichtungsebene
6 (fester) Unterbau

¢ Hohlraumfreie Verlegung in speziellen Klebemoérteln auf Abdichtung(im Verbund): Hierbei
handelt es sich um ein wasserdichtes System, das sowohl von oben (ber die Fugen und Platten, als
auch von unten Uber eine Abdichtungsebene abgedichtet ist. Im Handel werdenSysteme mit
aufeinander abgestimmten Komponenten angeboten, deren Erfolg stark von der Qualitat des
Kleber-Systems und der Qualitat der Ausfiihrung abhangt.Deshalb sollte die Ausfiihrung durch
einen Fachmann erfolgen, um eine anndhernd hohlraumfreie Verlegung zu erreichen.
Ausbliihungen an der Naturstein-Oberflache sind bei einem funktionierenden System nicht zu
erwarten.
Kalibrierte Bodenplatten vermindern die Schadensanfalligkeit des Verlegesystems, da die Gefahr
des Eindringens von Wasser durch Kantenabrisse im Fugenbereich verringert ist. Genormte
Toleranzen sind gerade bei groRen Plattenformaten fiir eine hohlraumfreie Verlegung zu groRziigig
angelegt. Die hohlraumfreie Verlegung ist im Allgemeinen kostenintensiver als andere
Verlegearten.

Gefalle

1 Natursteinplatten
2 Spezieller Klebemdortel
3 Abdichtungsebene
4 fester Unterbau

e Verlegung auf Stelzlager: Bei dieser Verlegeart werden die Platten punktuellauf sogenannte
Stelzlagergesetzt, darunter bildet sich oberhalb der Abdichtungsebene ein Hohlraum. Die
Stelzlager, in der Regel aus Kunststoff, sind hohenverstellbar, um ein oberflachliches Gefalle der
Platten herzustellen und unebene Abdichtungsebenen bzw. Untergriinde auszugleichen. Da das

Es gelten unsere Allgemeinen Geschéftshbedingungen (AGB), zugdnglich unter www.bauwion.de/agh. www.bauwion.de
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Wasser durch die offenen Fugen schnell abgeleitet wird und die Platten je nach Ausgestaltung des
Stelzlagers auch von der Unterseite her keiner standigen Belastung ausgesetzt sind, gibt es hier
kaum Feuchteflecken und keine Kalkausbliihungen. Die Fugen kdnnen offen bleiben.

Das System ist auch fir stehendes Wasser auf der Abdichtungsebene geeignet. Allerdings sollte die
Abdichtungsebene immer mit einer Schutzschicht geschiitzt werden, um Beschadigungen durch die
punktuellen Belastungen und zum Teil scharfkantigen Auflager auszuschlieSen. Ein Nachteil der
Lagerung auf Stelzlagern ist eine vergleichsweise instabile Lage, was die Belastbarkeit einschrankt.
Moglich ist auch eine Verlegung der Platten auf ,Mortelsackchen” statt Stelzlagern, die allerdings
ein hoheres Risiko flr Verfarbungen in den Auflagerbereichen mit sich bringen.

Gefalle

O PWN

1 Natursteinplatten

2 héhenverstellbares Stelzlager
3 Schutzschicht der Abdichtung
4 Abdichtungsebene

5 fester Unterbau

Fugen, Kanten und Verlegemuster: Kanten von Natursteinplatten sind in den meisten Fallen gesagt oder
bruchrau. Da bruchraue Flachen grundsatzlich weniger eben sind als gesagte, muss man mit grofReren
MalRabweichungen rechnen und dies in der Fugenbreite entsprechend bericksichtigen, um Zwangungen zu
vermeiden. Das tatsachliche Fugenmaf kann immer nur durch Auslegen mehrerer Plattenreihen vor Ort
bestimmt werden und vom Verlegeplan abweichen.

Entscheidet man sich fiir ein gdngiges Verlegemuster mit unterschiedlichen Formate (z.B. Rdmischer
Verband, Bahnenverlegung mit unterschiedlichen Langen und Breiten) konnen die Platten oft in der
passenden Zusammenstellung bestellt werden. Grundsatzlich stehen zahlreiche Verlegemuster zur
Verfiligung, die auch variiert werden kénnen. Siehe hierzu Lexikonbeitrag » Verlegemuster Bodenfliesen
und Bodenplatten.

Bruchlast, Befahrbarkeit: Fiir den StraBenverkehr sind Natursteinplatten im Allgemeinennicht geeignet.
Hier sind Natursteinbeldge aus Pflastersteinen oder sehr kleinformatige Pflasterplatten vorzuziehen.

Flr private Einfahrten kdnnen Natursteinplatten eingesetzt werden, wenn die Biegefestigkeit des
Natursteins, die Plattendicke und das gewéahlte Format aufeinander abgestimmt sind und der Untergrund
entsprechend tragfahig ist. Hohen Belastungen kann mit einer gebundenen Bauweise, beispielsweise auf
einer Betonplatte, leichter begegnet werden als mit einer ungebundenen Bauweise. Allerdings ist hier die
Schadensanfalligkeit groer. Prinzipiell gilt: Keine durchgehenden Fugen in Fahrtrichtung.

Es gelten unsere Allgemeinen Geschéftshbedingungen (AGB), zugdnglich unter www.bauwion.de/agh. www.bauwion.de
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Zur Ermittlung von erforderlichen Plattendicken wird in DIN EN 1341 ein vereinfachtes
Berechnungsverfahrenfiir verschiedene Anwendungsklassen angegeben.Bei sehr hohen Belastungen und
starker Frequentierung ist eine ingenieurmaRige Planung sinnvoll.

Rutschhemmung: Fiir Bodenbeldge ergeben sich, in Abhangigkeit von Einbauort und Nutzung, in vielen
Fallen Anforderungen an eine gepriifte und klassifizierte Rutschsicherheit. Fir Arbeitsstatten sind diese in
der GUV-Regel 181 festgelegt, doch auch in rein privaten Bereichen ist es sinnvoll sich an die Vorgaben zu
halten, um Unfalle zu vermeiden.
Im AulRenbereich gelten folgende Anforderungen, unabhangig vom Material des Belags:

e Anforderung mind. R11: Gehwege, AuRentreppen, Verkaufs- oder Lagerbereiche im Freien,

Eingangsbereiche aulien
e Anforderung mind. R12: Schragrampen im AulRenbereich

Eine Beratung des Bauherrn bei der Wahl des geeigneten Natursteins bzw. der geeigneten
Oberflachenbehandlung sollte durch den Planer erfolgen.Grundsatzlich sollten Natursteinbéden im
AulRRenbereich nicht poliert werden!Grob bearbeitete und gespaltene Naturstein-Oberflachen sind gemal
DIN EN 1341 grundsatzlich als ausreichend rutschhemmend anzusehen. Aber auch bei rauenrutschsicheren
Oberflachen muss davon auszugegangen werden, dass gerade in beregneten Bereichen
Wasseransammlungen in Mulden oder Vertiefungen auf der Bodenplatte entstehen, die bei Frost vereisen
kénnen. Umso wichtiger ist die Einplanung eines Gefalles von mind. 2,5 %, um Oberflachenwasser schnell
ableiten zu kénnen.

Fur weitere Informationen s. Lexikonbeitrag 3 Rutschhemmung nach GUV-R 181.Bei Natursteinbdden ist
dabei die Anwendung der V-Klassen (Verdrangungsraum-Klassen) nicht Gblich.

Ausfihrung

Abstandhalter: Um die erforderliche Fugenbreite gleichmaRig einzuhalten werden Abstandhalter
eingesetzt. Bei Formatplatten, die rechtwinklig zueinander sitzen, sind dies in der Regel Fugenkreuze aus
Kunststoff, die nach der Verlegung wieder entfernt werden.

Farbunterschiede: Natursteinplatten sind Naturprodukte. Dementsprechend ist mit Farbnuancen,
unterschiedlichen Gradenvon Banderungen, Adern und Einschllissen zu rechnen und diese bis zu einem
vertretbaren MaR zu akzeptieren. Um eine harmonische Optik in der Verlegung zu erzielen, ist es sinnvoll
die Platten vorher zu sichten und gegebenenfalls zu sortieren. Oftmals ist die gezielte Durchmischung der
Farbnuancen bei Natursteingestalterisch reizvoll.

Bewegungs- und Anschlussfugen: Bewegungsfugen aus Schichten unterhalb des Belages, z.B. aus der
darunter liegenden Bodenplattemiissen bei gebundener Bauweise in den Belag ibernommen werden, s.
auch Lexikonbeitrag 3 Bewegungsfugen im Bodenaufbau. Die Fuge wird entweder mit einer geeigneten
elastischen Fugendichtungsmasse oder mit einem entsprechenden Profil Gberdeckt. Gleiches gilt bei
Anschlussfugen, z.B. beim Ubergang vom Terrassenbelag zur Hauswand.

GemaR VOB C DIN 18332 gilt fiir Bewegungs-, Anschlussfugen und Bauwerkstrennfugen im AuBenbereich
eine Mindestbreite von 8 mm.
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Reinigung und Pflege: Im gewerblichen Bereich muss der Hersteller dem Nutzer eine Reinigungsanweisung
mitliefern, um die Rutschsicherheit des Bodens nicht durch falsche Reinigungsmethoden oder-mittel zu
gefdahrden. Im privaten Bereich ist der Hersteller dazu nicht verpflichtet. Trotzdem sollte zumindest eine
Reinigungsempfehlung ausgehandigt werden, die auf den jeweiligen Naturstein abgestimmt ist. Dieser
sollte in jedem Fall Folge geleistet werden, um Fehler zu vermeiden.

So sollten grundsatzlich keine sdurehaltigen Reinigungsmittel auf nicht sdurefesten Gesteinssorten (z. B.
Kalkstein, Marmor) angewendet werden. Alkalische Reiniger sollten nur leicht alkalisch sein (pH-Wert <
10,5), um eine Mattierung von Oberflachen zu vermeiden. Wahrend Alkoholreiniger bei Hartgestein
verwendet werden dirfen, konnen sie bei Weichgestein zum Verblassen und Vergrauen der Oberflache
flhren. Grundsatzlich muss auch die Wasserharte fiir die richtige Dosierung des empfohlenen
Reinigungsmittels berlicksichtigt werden.

Die Verwendung von Hochdruckreinigern ist insbesondere bei Weichgestein kritisch, da hier feine Partikel
der Oberflache abgeldst werden, was in der Folge zu noch starkerer Verschmutzung fiihrt.

Impragnierung: Wahrend im AulRenbereich von schichtbildenden Versiegelungen abzuraten ist (Gefahr von
Frostschaden bei Durchfeuchtung), kann die Reinigung der Flachen durch eine Impragnierung der
Naturstein-Oberflache erleichtertund die Verschmutzung reduziert werden. Durch Nano-Effekte schitzt die
Impragnierung insbesondere vor Fleckbildnern, wie Olen oder Rotwein, stellt aber keinen Schutz gegeniiber
Sauren (z.B. in Fruchtsaften, Limonaden) dar. Insgesamt wird durch eine Impragnierung die Anhaftung von
Schmutzpartikeln erschwert.

Eine Impragnierung fiihrt nicht zu optischen Nass-Effekten auf der Naturstein-Oberflache,
Farbtonvertiefungen werden durch sie aber in unterschiedlichem MalRe hervorgerufen, was nicht immer
erwiinscht ist. Auch ein ungleichméRiger Auftrag des Impragniermittels kann deshalb insbesondere bei sehr
dunklen Steinen zu einer Wolkenbildung fuhren.Eine Probebehandlung ist daher sinnvoll.

Impragnierungen dirfen nur auf gereinigte und trockene Oberflachen aufgetragen werden. Da Restfeuchte,
z.B. aus der Mortelverlegung oder der Reinigung, iber die impragnierte Flache nur in Wasserdampfform
entweichen kann, dauert eine spatere Austrocknung sehr lange und kann zu Schaden fihren.

Wichtige Anschlussbauteile

e Mortelschichten und ungebundene Bettungsschichten, Stelzlager
e Entwdsserungsrinnen und Dranagesysteme
e AuBenwadnde und -tiiren

Normen und Literatur
DIN EN 1341 Platten aus Naturstein fiir AuBenbereiche - Anforderungen und Priifverfahren

DIN EN 1341/A20 Platten aus Naturstein fiir AuBenbereiche - Anforderungen und Priifverfahren; Anderung
A20

DIN EN 12058 Natursteinprodukte - Bodenplatten und Stufenbelage - Anforderungen

DIN EN 12440 Naturstein - Kriterien fur die Bezeichnung
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DIN EN 12670 Naturstein - Terminologie

DIN 18318 VOB C Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen - Teil C: Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen fiir Bauleistungen (ATV) - Verkehrswegebauarbeiten - Pflasterdecken und
Plattenbeldge in ungebundener Ausfiihrung, Einfassungen

DIN 18332, VOB C Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen - Teil C: Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen flr Bauleistungen (ATV) - Naturwerksteinarbeiten

ZDB-Merkblatter, herausgegeben vom Fachverband Fliesen und Naturstein im Zentralverband Deutsches
Baugewerbe e. V. (ZDB):
- Fachinformation Abldufe und Rinnen, Leitfaden: Hinweise fiir die Planung und Ausfiihrung von

Ablaufen und Rinnen in Verbindung mit Abdichtung im Verbund (AlV)

- Reinigen, Schiitzen Pflegen, Fliesen und Platten aus Keramik, Naturwerkstein und Betonwerkstein
reinigen, schitzen und pflegen

- AuBenbelage, Belagskonstruktionen mit Fliesen und Platten aulRerhalb von Gebauden

- Verbundabdichtungen, Hinweise fir die Ausfihrung von fllssig zu verarbeitenden
Verbundabdichtungen mit Bekleidungen und Beldgen aus Fliesen und Platten fir den Innen- und
AuBenbereich

- Bewegungsfugen, Bewegungsfugen in Bekleidungen und Beldgen aus Fliesen und Platten

- AuBentreppen, Treppen aus keramischen Fliesen und Naturstein im AuRenbereich

M FP - Merkblatt fiir Flichenbefestigungen mit Pflasterdecken und Plattenbeldgen in ungebundener
Ausfiihrung sowie fiir Einfassungen, FGSV-Nr. 618/1, Herausgeber: Verlag der Forschungsgesellschaft fur
Stralen- und Verkehrswesen

Arbeitspapier - Flachenbefestigungen mit Pflasterdecken und Plattenbeldgen in gebundener Ausfiihrung
[FGSV-Nr. 618/2], Herausgeber: Verlag der Forschungsgesellschaft fur StraRen- und Verkehrswesen

Naturstein-Expertengesprache, Reihe der Zeitschrift Naturstein, Herausgeber: Ebner Verlag GmbH & Co KG
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Lexikon
Zu nachfolgenden Fachbegriffen sind auf bauwion.de auf der Themenseite dieses pdf-Dokuments und im
allgemeinen Lexikon weitere Erklarungen verfligbar:

Filterstabilitat

Natursteinoberflichen

Natursteinplatte fiir den AuBenbereich nach DIN EN 1341
Pflasterplatte aus Naturstein nach DIN EN 1341
Pflasterstein aus Naturstein nach DIN EN 1342
Rutschhemmung nach GUV-R 181

Verlegemuster Bodenfliesenund Bodenplatten

Stand: 26.11.2015
Fotos: Kerana- Keramik- und Natursteinhandel GmbH

Es gelten unsere Allgemeinen Geschéftshbedingungen (AGB), zugdnglich unter www.bauwion.de/agh. www.bauwion.de
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